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Talep Eden Kuruluşun Adresi

Numunenin Teslim Alındığı Tarih
Numune/iş Tanımı
Numuneıiş No
Analiz i incelemenin Yapıldığı Tarih
Rapor Tarihi

i Kullamlan Metod No TST EN 1036-1 2007 Standardı

08.10.2010 tarihinde ayna ile uyumluluğunun belirlenmesi amacıyla laboratuvarımıza gönderilen,
BOSTıK MIRROR ADHESIVE ve BOSTıK SÜPERFlx Silikonlarına TST EN 1036-1 2007 Standardında
belirtilen deneyler uygulanmış olup bulunan sonuçlar aşağıdadır.

Deney tipi

1)-Cass Deneyi

Deney kriterleri Bulunan sonuçlar ve
Değerlendirme

3 mm 3+3 adet Aynaya 120 saat uygulandı. Kabul kriterlerine
Uygun

2)-Nem ( Sabit atmosferde
su yoğunlaştrrrna )Deneyi

3 mm 3+3 adet Aynaya 480 saat uygulandı. Kabul kriterlerine
Uygun

3) Tuz Deneyi 3 mm 3+3 adet Aynaya 480 saat uygulandı. Kabul kriterlerine
UYQun

Olayan
N in Belen
A aştırma Müh.

Analiz sonuçları analizi yapılan numune için geçerlidir Onayalınmadan çoğaltılamaz.
Bu rapor bir asıl ve kopya olarak çoğaltılmıştır. 1/1
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